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На образце природного стронциевого цеолита - брюстерита состава 

Sr1.30Ba0.66Na0.06K0.02Al4.00Si12.00O32
.10.10H2O (Стронциан, Шотландия) проведено эксперимен-

тальное термохимическое определение его термодинамических свойств на микрокалориметре 
Тиана-Кальве (“Сетарам”, Франция). Методом “сброса” измерена энтальпия дегидратации 
брюстерита. Полученная величина соответствует эндотермическому эффекту около 36 кДж при  
удалении одного моля воды из цеолитного каркаса. Методом высокотемпературной калоримет-
рии растворения в расплаве состава 2PbO.B2O3 при Т=973 К получены значения стандартных 
энтальпий образования брюстерита из оксидов и элементов при Т=298.15 К. Во избежание раз-
ложения цеолита при высокой температуре растворение проводилось методом “сброса”: обра-
зец, термостатированный при комнатной температуре (298.15 К), сбрасывался в расплав-
растворитель, находящийся при Т=973 К, и измерялись совместно приращение энтальпии брю-
стерита и энтальпия его растворения при Т=973 К. С использованием литературных данных по 
So(298.15 К) брюстерита того же состава [1] рассчитана величина свободной энергии Гиббса 
его образования из элементов. 

Полученные впервые термодинамические характеристики природного брюстерита могут 
быть использованы для моделирования природного минералообразования, синтеза цеолита и 
процессов катионного обмена. 

 
Термодинамические свойства изученного брюстерита при Т=298.15 К (кДж/моль) 
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